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APTERINGS-	OG	INNMÅLINGS	INSTRUKS		

For	
FJORDTØMMER	AS	

	
DIMENSJONS-	OG	KVALITETSKRAV	FOR	SAGTØMMER	

	
	

	 Sort	142	Sagtømmer	gran	
Sort	242	Sagtømmer	furu	

Sort	143	Gran	Skurslip	
Sort	243	Furu	Skurslip		
Sort	526	Sitka	Skurslip	

Lengder	 5,1	m	 Sort	143	og	526:	4,1	m	
Sort	243:	3,75	m	

Toppmål	 12,3	–	45	cm	under	bork	
Toppmål	målast	på	smalaste	kant	

12,3	–	45	cm	under	bork	
Toppmål	målast	på	smalaste	kant	

Største	diameter	i	
rotenden	

55	cm	under	bork	–	Målast	på	
breiaste	kant	 55	cm	under	bork	–	Målast	på	breiaste	kant	

Over-/Undermål	
Det	aksepterast	ikkje	undermål.	
Det	aksepterast	inntil	10	cm	
overmål	

Det	aksepterast	ikkje	undermål.	
Det	aksepterast	inntil	10	cm	overmål	

Årringbredde	 Ingen	krav	 Ingen	krav	
Langkrok	 Inntil	1,0	cm	pr.	meter	 Inntil	2,5	cm	pr.	meter	

Tverrkrok	 Aksepterast	ikkje	 Aksepterast	når	kroken	ligg	innanfor	
toppsylinderen	

Anna	krok	 Aksepterast	når	kroken	ligg	
innanfor	toppsylinderen	

Aksepterast	når	kroken	ligg	innanfor	
toppsylinderen	

Kviststorleik	 Maks	diameter	6	cm	 Maks	diameter	8	cm	
Gankvist	 Aksepterast	som	ordinær	kvist	 Aksepterast	som	ordinær	kvist	

Kvistmengde	

”Kvistbusar”	med	mye,	grov	kvist	i	
kvistkransen	aksepterast	ikkje.	
Grov	kvist	på	stokkens	eine	
halvside	(kanttrær)	aksepterast	
ikkje	

”Kvistbusar”	vert	godteke.	
Grov	kvist	på	stokkens	eine	halvside	
(kanttrær)	aksepterast,	når	de	er	kvistet	
jamt	med	stammen	

	
Tennar	 Vert	godteke	i	ubegrensa	omfang	 Vert	godteke	i	ubegrensa	omfang	
Spikerfast	råte	 Aksepterast	ikkje	 Vert	godteke	i	ubegrensa	omfang	
Føyre,	opne	og	lukka	 Aksepterast	ikkje	 Vert	godteke	inntil	toppsylinder	
Lagringsråte	og	laus	
råte	 Aksepterast	ikkje	 Aksepterast	ikkje	

Blåved/misfarging	 Aksepterast	ikkje	 Vert	godteke	i	ubegrensa	omfang	viss	det	
ikkje	finns	fruktlegemer	

Insektskadar	 Aksepterast	ikkje	 Barkbiller	og	stripet	vedborar	vert	godteke	
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	 Sort	142	Sagtømmer	gran	
Sort	242	Sagtømmer	furu	

Sort	143	Gran	Skurslip	
Sort	243	Furu	Skurslip		
Sort	526	Sitka	Skurslip	

Tørt	virke	 Aksepterast	ikkje	 Aksepterast	viss	overflatesprekker	ikkje	går	
inn	i	toppsylinder	

Alle	sortar	
endesprekk	 Aksepterast	ikkje	 Ubetydelig	tørkesprekk	og	margsprekk	vert	

godteke.	Annan	sprekk	aksepterast	ikkje	

Vindfall	/	felleskadar	
Skadar	og	sprekk	som	følgje	av	
vindfall	eller	felling/kapping	
aksepterast	ikkje	

Skader	og	sprekk	som	følgje	av	vindfall	eller	
felling/kapping	aksepterast	ikkje	

Avvirkningsskadar	 Aksepterast	når	de	ligger	utanfor	
toppsylinderen	

Aksepterast	når	de	ligger	utanfor	
toppsylinderen	

Rotbein	 Aksepterast	ikkje	 Aksepterast	ikkje	

Rotjarer	 Djupne	inntil	toppsylinder	vert	
godteke	 Djupne	inntil	toppsylinder	vert	godteke	

Metall,	stein	og	sot	 Aksepterast	ikkje	 Aksepterast	ikkje	
	


